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 ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES 
 

Este documento visa apresentar especificações técnicas complementares às 

expressas no memorial descritivo, quanto aos processos de fabricação de elementos pré-

moldados de concreto e de execução de obra de pavimentação de vias com blocos pré-

moldados. 

1. Fabricação da peças de concreto 

Os elementos premoldados de concreto devem possuir Selo de Qualidade 

certificando que o seu processo de fabricação segue com rigor a NBR 9781. 

Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco sextavado devem 

apresentar, no mínimo, a resistência característica à compressão de 35 MPa (conforme 

às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua 

superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de 

concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e 

devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos 

requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água 

com valor médio menor ou igual a 6 %, não sendo admitido nenhum valor individual maior 

do que 7 %. 

Caso seja solicitado pela CONTRATANTE, devem ser disponibilizados pela 

CONTATADA, documento atestando que a origem dos elementos pré-moldados tem 

certificação de qualidade. 

Pequenas variações de coloração nas peças em virtude do processo de fabricação e 

da variação das matérias-primas são admitidas. Porém, o padrão de cor dos lotes deve 

ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente, caso não haja especificações 

em projeto. 

2. Pavimentação em vias com blocos pre-moldados de concreto 

O processo de execução de obra de pavimentação com blocos pré-moldados de 

concreto deve atender as especificações da NBR 15953/2011. 

Antes de iniciar o assentamento do pavimento, as camadas de base e sub-base 

precisam estar bem compactadas, inclusive ao redor de interferências como poços de 

visitas e bocas de lobo, e ainda, o caimento da via precisa atender ao previsto em projeto. 

Feito isso, deve ser feita a marcação da primeira fiada utilizando esquadro e posicionar as 

linhas-guias na área de assentamento atendendo ao padrão de desenho especificado. 

Sempre que houver necessidade, deverão ser realocadas as linhas guias e 

reposicionados os blocos, para que o desenho do pavimentos siga as curvas e o contorno 

da via. 
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 É importante ressaltar, que para serem transportadas as peças de concreto precisam 

estar paletizadas e cintadas, o descarregamento pode ser manual ou mecanizado desde 

que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita de forma a tender todas 

as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser com arranjo manual garantindo a 

estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m. 

  Somente poderão ser assentadas no pavimento as peças que atenderem as 

exigências da NBR 9781 e estiverem em concordância ao especificado em projeto e 

demais documentos técnicos licitados. Além disso, é importante que a empresa executora 

se atente para as demais especificações da NBR 15953/2011 – Pavimento intertravado 

com peças de concreto. 

Alto Jequitibá, 17 de agosto de 2023. 
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Setor de Engenharia 

Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá 


		2023-08-19T16:11:26-0300
	DARAH ANDRADE ELLER:12018874616




